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Tip Técnico #37 

 

 

 

Marcas en el parabrisas 

 

 

Definición 
 
Se refiere a las marcas de agua que deja la pluma limpiaparabrisas 
cuando está en mal estado al no hacer un barrido correcto del agua.  
 
 

Descripción de la falla 
 
Cuando el caucho de la pluma limpiaparabrisas está deteriorada,  
presenta un mal barrido del agua, esto se debe a la radiación solar 
expuestas por un periodo largo de tiempo en la pluma 
limpiaparabrisas, al polvo y a la falta de grafito en el caucho  
 
 

Efectos de falla 
 

 Barrido incorrecto del agua 

 Marcas permanentes en el parabrisas (ralladuras) 

 Mala Visión durante la conducción 

 Riesgo de accidentes 
 
 

Causas de falla 
 

 Plumas de mala calidad 

 Brazo defectuoso 

 Suciedad en el parabrisas (Residuos de briza de pintura,  
arboles, aves, etc.) 

 Daños en el caucho por limpieza con paño 

 Presencia de químicos en el parabrisas (Shampoo, 
detergentes)  

 
 


